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eichtbeton MAGU AD 200

Gebundene Ausgleichs-Warmedammung zum Ausgleich von
Holzbalkendecken, HOhen- und Niveauausgleich

- leichtes Gewicht von nur 200 kg pro cbm
- gute Warmedammung
- Druckfest bei gleichméaldiger Belastung

Granulat mit Zement kurz durchmischen, dann
Wasser nach Konsistenz zugeben.

Mischzeit ca.

Estrichpumpe 2 -3 min
Zwangsmischer 2 -3 min
Freifallmischer 7 -8 min
Handmischer 4 -5 min
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200 Liter EPS 25 kg Zement 15-20 Liter
Granulat mit Additiv (1 Sack a 25 kg) Wasser

Rezeptur ergibt ca. 0,2 cbm bzw 200 Liter Leichtbeton AD 200
bei Auftragsstarke von 4 cm ausreichend flir ca. 5 m?

Anwendung
Gebundene Ausgleichsschiittung unter Bodenbeldagen mit guter Warmedammung
bei geringem Raumgewicht.

Leichtes Eigengewicht - leicht im Einbau. Einsetzbar im Fussbodenbereich zum
Schlieen von Fehlstellen, in Feuchtrdumen, Ebnen und Dammen von Bd&den,
Schlackenbdden oder Holzbalkendecken, Ausgleich von Unebenheiten,
Unterkonstruktion fir bodengleiche Duschen usw.

Leicht in der Verarbeitung, schnell begehbar und belastbar.

Werkstoff
Zementgebundene Ausgleichsdammung mit gebrochenen EPS- Perlen und Additiven.

Ergiebigkeit
200 | Fertigmaterial je Mischkomponenten Sack ergeben ca. 2 m? Mischung bei 10 cm Einbaudicke.

Untergrund
Der Untergrund muss statisch tragfahig und sauber sein. Das Bauwerk muss bei feuchtempfindlichen
Unterkonstruktionen abgedichtet werden.

Mischanleitung

MAGU AD 200 kann mit allen gangigen Estrichpumpen, Zwangs- und Freifallmischern gemischt werden. Die
Mischzeit richtet sich nach der baulichen Art des Mischers. Um eine gleichmalige Zusammensetzung der
gemischten Ausgleichsdammung zu erreichen, sind _ganze Mischungen anzumischen. Nur sauberes \Wasser
verwenden. Es missen ca. 15— 20 | Wasser / 200 Liter Granulat, Additiv und 1 Sack 25 kg Zement zugegeben
werden. Dem Trockenmaterial bei der Verarbeitung keine anderen Stoffe oder chemischen Zuséatze
beimischen.

Einbauanleitung

MAGU AD 200 kann fugenlos waagerecht oder im Gefalle eingebracht werden und je nach Konsistenz mit der
Latte oder der Schwabbelstange abgezogen / geglattet werden. Die Temperatur von Luft, Untergrund und
Material muss beim Einbau mindestens 5°C betragen. Auftragsstarken von mehr als 40 cm sind problemlos
moglich. Die frisch eingebrachte Dammung ist vor zu schneller Austrocknung bzw. vor ungilnstigen
Witterungseinflissen in geeigneter Weise zu schiitzen. Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit
verzégern den Abbindevorgang.

Eigenschaften MAGU AD 200 EPS Granulat gebrochen vorgemischt mit Additiv

Anwendungsgebiete DIN 4108-10 DEO, DAA, DAD
Brandverhalten Euroklasse DIN EN 13501-1 E

Warmeleitfahigkeit WPK CE A0,tr 0,128 W/(mK)
Wasserdampf Diffusionswiderstandzahl DIN 4108-4 my 5-10
Trockenrohdichte des fertigen Leichtbetons p ca. 195 kg/cbm
Druckfestigkeit 28 Tage / 10% Stauchung DIN EN 826 o010 520 kPa

(1 KN/m = 101,97 kg pro Quadratmeter [kgf/m?] Bd 520 kN/m?
Formbestandigkeit € (23°C, 20kPa) 0,198 %
Kérngréle ca. 2 bis 10 mm
empfohlene Mindesteinbaudicke 30 mm
Rissbildung bei Temperaturschwankungen unempfindlich
Feuchte- Wasserempfindlichkeit unempfindlich
Verarbeitungszeit bei 20°C ca 25 Minuten
Begehbar bei 20°C ca 30 Stunden
Mischzeit Estrichpumpe 2-3 Minuten

( wegen dem Additiv sollten immer ganze Zwangsmischer 2-3 Minuten

Sacke, erst trocken mit dem Zement durchmischt Freifallmischer 7-8 Minuten

und schlieBlich das Wasser zugegeben werden.) Handruhrer / Mixer 4-5 Minuten

Alle Angaben entsprechen den Mess- und Erfahrungswerten. Die Verarbeitung und der Einbau missen immer selbst und ggfls unter
Hinzuziehung entsprechender Fachleute bauseits geprift und ausgefuhrt werden. Die Ausfiihrungen und die Einhaltung der jeweiligen
Normen und Vorschriften liegt nicht in der Verantwortung der MAGU Bausysteme GmbH.

Leichtbeton MAGU AD 560

Gebundene Ausgleichsdammung mit héherer Druck- und Abriebsfestigeit
fur einen druckfesten H6hen- und Niveauausgleich

- Gewicht von 500 kg pro cbm
- gute Warmedammung
- Druck- und abriebsfest

Granulat mit Zement kurz durchmischen, dann
Wasser nach Konsistenz zugeben.

Mischzeit ca.

Estrichpumpe 2 -3 min
Zwangsmischer 2 -3 min
Freifallmischer 7 -8 min
Handmischer 4 -5 min
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200 Liter EPS 3 x 25 kg Zement 30-35 Liter
Granulat mit Additiv (3 Sack a 25 kg) Wasser

Rezeptur ergibt ca. 0,2 cbm bzw 200 Liter Leichtbeton AD 560
bei Auftragsstarke von 4 cm ausreichend flir ca. 5 m?

Anwendung
Gebundene Ausgleichsschiittung unter Bodenbeldagen mit guter Warmedammung
bei geringem Raumgewicht.

Leichtes Eigengewicht - leicht im Einbau. Einsetzbar im Fussbodenbereich zum
Schlielen von Fehlstellen, in Feuchtraumen, Ebnen und Dammen von Bdéden,
Schlackenbdden oder Holzbalkendecken, Ausgleich von Unebenheiten,
Unterkonstruktion flr bodengleiche Duschen usw.

Leicht in der Verarbeitung, schnell begehbar und belastbar.

Werkstoff
Zementgebundene Ausgleichsdammung mit gebrochenen EPS- Perlen und Additiven.

Ergiebigkeit
200 | Fertigmaterial je Mischkomponenten Sack ergeben ca. 2 m? Mischung bei 10 cm Einbaudicke.

Untergrund
Der Untergrund muss statisch tragfahig und sauber sein. Das Bauwerk muss bei feuchtempfindlichen
Unterkonstruktionen abgedichtet werden.

Mischanleitung

MAGU AD 560 kann mit allen géngigen Estrichpumpen, Zwangs- und Freifallmischern gemischt werden. Die
Mischzeit richtet sich nach der baulichen Art des Mischers. Um eine gleichmallige Zusammensetzung der
gemischten Ausgleichsdammung zu erreichen, sind _ganze Mischungen anzumischen. Nur sauberes \Wasser
verwenden. Es missen ca. 30 — 35 | Wasser / 200 Liter Granulat, Additiv und 3 Sack 25 kg Zement zugegeben
werden. Dem Trockenmaterial bei der Verarbeitung keine anderen Stoffe oder chemischen Zuséatze
beimischen.

Einbauanleitung

MAGU AD 560 kann fugenlos waagerecht oder im Gefalle eingebracht werden und je nach Konsistenz mit der
Latte oder der Schwabbelstange abgezogen / geglattet werden. Die Temperatur von Luft, Untergrund und
Material muss beim Einbau mindestens 5°C betragen. Auftragsstdrken von mehr als 40 cm sind problemlos
moglich. Die frisch eingebrachte Dammung ist vor zu schneller Austrocknung bzw. vor unglnstigen
Witterungseinflissen in geeigneter Weise zu schitzen. Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit
verzégern den Abbindevorgang.

Eigenschaften MAGU AD 560 EPS Granulat gebrochen vorgemischt mit Additiv

Anwendungsgebiete DIN 4108-10 DEO, DAA, DAD
Brandverhalten Euroklasse DIN EN 13501-1 A2

Warmeleitfahigkeit WPK CE MO, tr 0,128 W/(mK)
Wasserdampf Diffusionswiderstandzahl DIN 4108-4 my 15

Trockenrohdichte des fertigen Leichtbetons p ca. 511 kg/cbm
Druckfestigkeit 28 Tage / 10% Stauchung DIN EN 826 o10 2620 kPa

(1 KN/m = 101,97 kg pro Quadratmeter [kgf/m?] Bd 2620 kN/m?
Formbestandigkeit € (23°C, 20kPa) 0,146 %
KoérngrélRe ca.2bis10 mm
empfohlene Mindesteinbaudicke 30 mm
Rissbildung bei Temperaturschwankungen unempfindlich
Feuchte- Wasserempfindlichkeit unempfindlich
Verarbeitungszeit bei 20°C ca 25 Minuten
Begehbar bei 20°C ca 15 Stunden
Mischzeit Estrichpumpe 2-3 Minuten

( wegen dem Additiv sollten immer ganze Zwangsmischer 2-3 Minuten

Sacke, erst trocken mit dem Zement durchmischt Freifallmischer 7-8 Minuten

und schlie3lich das Wasser zugegeben werden.) Handrihrer / Mixer 4-5 Minuten

Alle Angaben entsprechen den Mess- und Erfahrungswerten. Die Verarbeitung und der Einbau missen immer selbst und
gdfls unter Hinzuziehung entsprechender Fachleute bauseits geprift und ausgefiihrt werden. Die Ausfihrungen und die
Einhaltung der jeweiligen Normen und Vorschriften liegt nicht in der Verantwortung der MAGU Bausysteme GmbH.

Sicherheitshinweise der fertig gemischten Rezeptur:
Gefahrenhinweise - Granulat/ Additiv mit dem Zement

H315 Verursacht Hautreizungen
H318 Verursacht schwere Augenschaden F":ﬁ b
H335 Kann die Atemwege reizen : Y &<

Sicherheitshinweise - Granulat/ Additiv mit dem Zement

Reizend
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen
P261 Einatmen von Staub vermeiden
P271 Nur im Freien oder gut belifteten Raumen verwenden
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtschutz
tragen

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spulen. Ggfls. Kontaktlinsen entfernen

P302+P352 Bei Bertihrung mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen
P352+P364 kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen
Sonstige Hinweise: Das Gemisch ist chromatarm

Sicherheitsdatenblatt beachten !
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Im Dreiangel 2 - D-78183 Hiifingen
Tel. +49-(0)771 - 9225-0, Fax +49-(0)771-922516
www.magu.de - info@magu.de
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